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Treoverflater gir energisparing
Agenda ¢ effekt avhygrotermiskmasse

Kortom Treteknisk

Hvaer hygrotermiskmassé
Laboratoriet
Eksempebruk

3 praktiskekonsekvenser
for helevart bygdemiljo




Kort om Treteknis

A Etablert 1949

A Eies av norskemekaniskndustri
A Forskning, oppdrag, kontroll

A 36 ansatte

A Akkrediterte laboratorier

A Sgrkedalen forskningsfelt

A Mekanisk
A Bygningsfysikk
A Lim og overflatebehandling




Treoverflater gir energisparing
Agenda ¢ effekt avhygrotermiskmasse

Kortom Treteknisk

Hvaer hygrotermiskmassée
Laboratoriet
Eksempebruk

3 praktiskekonsekvenser
for helevart bygdemiljo




Evaporation
Loss of heat by
evaporation of water

Radiation
Emission of

electromagnetic
radiation

Convection
Moving air removes
radiated heat

Conduction
_ Direct transfer
by contact

http://www.drcruzan.com/HeatTransfer.html



WEEE

Klimatisering av bygg:=.:~

Experience

AKlimaskall
AOppvarming sol + tillegg
AHolde p& varmen
AHelse
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WEEE

Wood - Energy

Termisk masse misions

ATermisk tung konstruksjon

AEnergireservoar i de rom den er
eksponert

AAvhenger av evnen til &
Aholde pa varme

7

Alede varme

7

Ahvordan dette harmonerer me:
daggnsyklusen tlommets
klimapakjenninger




WEEE

Wood - Energy

Hygrotermisknasse ===

AHygroskopiske overflatematerialer

med stor fuktkapasitet -T:'—
AEnergireservoar i rom med hgy /
fuktbufferkapasitet [\
AAvhenger av evnen til & / QJ
Aholde pa fukten \
Alede fukt \
Ahvordan dette harmonerer med /

dagnsyklusen tlommets
klimapakjenninger



WEEE

Wood - Energy

Forhold tre ¢ fukt rionee

Overflatesorpsjon?
eller
Vann bundet | cellevegger?

Stresgelaxationtheory

Seppo Andersson, 2007



WEEE

Wood - Energy

Termiske materialegenskape:

Experience

Spesifikk Varmeledningsevne
varmekapasitet

Gran 1.7 0,04-04

Betong 0.88 1.7 @
Luft 1,01 0,025 E
Vann (25°C) 4.2 0,6 E

Geving og Thue, 2002



Hygroskopiskenaterialegenskaper

Fuktkapasitet Fuktledningsevne
ved kapillzer metning Vanndampspermabilitet

Gran

Treteknisk

Betong 110 2

Geving og Thue, 2002



WEEE

Hvordan nytte
(hygrotermisk masse ===
AKompleks; koblet fukt og varme

AKrever dynamikk varierende temperatur eller
fuktinnhold

Alkke ta for mye temperaturog fuktutjevningen i
ventilasjonsanlegget
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